N1 :

S3P_PROCESS FOR Duplexstal anvénds nar austenitiska stal inte langre kan

uppfylla kraven pd okad styrka och motstdndskraft mot

HARDN I NG AOV korrosion, sarskilt i havsvattenmiljder och tillampningar
D U PLEXSTAL med sura gaser. Aven om duplexstal har hogre hallfasthet

jamfort med austenitiska stal ar dessa stal otillrackliga i
abrasiva tilldmpningar. Liksom med alla kvaliteter av
rostfritt stal finns risken for hopskarning eller kérvning vid
kombinationer av liknande material. S3P-metoden erbjuder
en l6sning for forbattring av de mekaniska egenskaperna
och for att undvika hopskérning samtidigt som de utmarkta
korrosionsegenskaperna hos materialet bibehalls.
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S3P-metoden kan anvandas for alla grupper av duplexstal.
| séarskilda diffusionsprocesser vid lag temperatur
omvandlas de ferritiska strukturpartierna i kantomradet
till austenit och kan darmed I6sa upp kol. Det bildas
expanderad austenit med hdga tryckspanningar, vilket
syns som en vit diffusionszon i kantomradet av
mikrostrukturen. Eftersom hérdheten ar resultatet av en
forandring av mikrostrukturen av ytan, och inte en
urskiljning av nitrider, som i traditionell nitrering ar den
hardade zonen mycket duktil. Processgdngen garanterar
korrosionsbestandiga ytor som ar fria frdn kromkarbiduts-
kilining pa delar och komponenter av praktiskt taget varje
storlek och form.

Fordelar

Ythardhet > 1.100 HVo,05

Forbattrad slitagetalighet

Forhindrar hopskarning

Okning av kontinuerlig hallfasthet

Bibehallen korrosionsbestdndighet

Ingen belaggning, ingen risk for flagning eller delaminering
Certifierad enligt ISO 15156 / NACE MR0175

Certifierad enligt NACE TM 0177 / ASTM G39

Material

Alla duplexmaterial ar ldmpliga for behandling med S2P. Darfor ar
det &r mojligt att behandla gods och serieprodukter samt enskilda
komponenter med vikter upp till 4,0 ton och langder upp till
2,0 meter. Foérutom den 6kade kantskiktshardheten kan man for
duplexmaterial ibland uppmata en 6kning av grundmaterialets
hardhet utifran utskiljningen av ferrit. Denna effekt kan paverka
segheten vilket bor dvervagas i varje enskilt anvandningsfall.

De uppnabara resultaten paverkas avsevart av legeringen och
bearbetningstillstdndet hos ytan. For en forstudie ber vi dig
kontakta din S3P-partner.

Materialexempel

B 22% duplexstal (1.4462, ...)
m 25% superduplex (1.4501, ...)
H Lean Duplex (1.4362, ...)

S°P — Specialty Stainless Steel Processes

Strukturbild av ett S3P D-behandlat duplexstal 1.4462, bredare
diffusionszon i den austenitiska fasen.
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En latt reduktion av skarslagsegheten hos material 1.4462 pa grund
av en partiell utskiljining av den ferritiska fasen.
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Summa-stromtéathet-potential-kurva for standardduplexstal 1.4462 i
3-procentig NaCl-losning.
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